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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - C5 n° 66862 ‘ofru‘
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Tél:02.99.3541.41

Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées

www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Accréditation n® 1-5967

ur en fiabilkd

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par accréditation qui sont identifiés par le symbole:

RAPPORT D'ESSAI N° IT151709-4962 EN DATE DU 14/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse.

Client : Prélévement :
CABINET PATRICK BAUSIERE Commande ITGA : ITO717-86312
5 rue du Cimetiere Echantillon ITGA : IT151709-4962
59112 ANNOEULLIN Recu au laboratoire le: 12/09/2017
Réf. Client :
Commande PB 06/09/2017 Promocil Joyeuse | Maubeuge
Dossier client PROMOCIL HLM SA - PRELEVEMENTS POUR DAT
Echantillon PB 06/09/2017 PROMOCIL JOYEUSE | MAUBEUGE - 05 - Revétement mural - Cage escalier Lemar A
Description ITGA Matériau blanc en faible quantité en vrac / Matériau gris en faible quantité en vrac / Peinture en faible
quantité

Préparation :

Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronigue a Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 288)

Technique Analytique :
- Microscope Electronigue a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Type —Nb de.
et date d'analyse d'amiante préparations
> Matériau blanc en faible quantité en META le 13/09/2017 Amiante non détecté e 1

vrac + matériau gris en faible quantité
en vrac + peinture en faible quantité
non séparable

Validé par : Eroan LE DREAN - Analyste

La reproduction de ce rappart d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliere et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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Parc Edonia - Bat. R - Rue de la Terre Adélie - CS n°® 66862 tﬂfl‘ﬂ{
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX

Tél:02.99.3541.41

Fax:02.99.35.41.42 Liste des sites et portées

www.itga.fr disponibles sur www.cofrac.fr

ESSAIS

Accréditation n® 1-5967

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole: b

RAPPORT D'ESSAI N° IT151709-4961 EN DATE DU 14/09/2017
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a 'analyse.

Client : Prélévement :
CABINET PATRICK BAUSIERE Commande ITGA : IT0717-86312
5 rue du Cimetiére Echantillon ITGA : IT151709-4961
59112 ANNOEULLIN Recu au laboratoire le : 12/09/2017
Réf. Client :

Commande PB 06/09/2017 Promocil Joyeuse | Maubeuge

Dossier client

PROMOQCIL HLM SA - PRELEVEMENTS POUR DAT

Echantillon PB 06/09/2017 PROMOCIL JOYEUSE | MAUBEUGE - 04 - Joint bati / magonnerie - Portier entrée
Lemar A
Description ITGA Matériau gris en vrac

Préparation :

Effectuée de fa

¢on a étre représentative de |'"échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique {META) : broyage mécanique, récupération de
poussiéres sur grille de microscope électronique {méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)
Résultat :
Fraction Analysée Technique analytique Résultat Ty;.)e ,Nb d?
et date d'analyse d'amiante préparations
> Matériau gris en vrac META le 13/09/2017 Amiante non détecté — 1

Validé par : Eroan LE DREAN - Analyste

La reproduction de ce

rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans 'approbation du laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.
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